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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ХII Международной школы-конференции «Физическое материаловедение» (ШФМ-2025)
	15 сентября,
понедельник
	16 сентября,
вторник
	17 сентября,
среда
	18 сентября,
четверг
	19 сентября,
пятница

	б/о «Циолковский»
	ТГУ
	б/о «Циолковский»
	б/о «Циолковский»
	б/о «Циолковский»

	9:00 – 22:00

Заезд и регистрация участников Школы
	9:10 – 12:30

Экскурсия по Тольятти, посещение Технического музея им. К. Г. Сахарова
	9:30 – 13:00

Утреннее заседание ШФМ-2025 (заказные лекции, устные доклады)
	9:30 – 13:00

Утреннее заседание ШФМ-2025 (конкурсные и устные доклады в двух секциях)
	9:30 – 10:30
Утреннее заседание ШФМ-2025 (заказная лекция, устные доклады)

10:30 – 11:00
Подведение итогов конкурса среди молодых ученых

11:00 – 11:30

Закрытие ШФМ-2025

	
	13:30 – 16:10
Открытие ШФМ-2025
(заказные лекции 
и пленарные доклады)
 (актовый зал ТГУ)
16:10 
Общее фото

16:30-17:45
Экскурсия и мастер-классы в лабораториях НИИПТ и ТГУ
	
	
	

	
	
	14:00 – 18:00
Вечернее заседание ШФМ-2025 (заказные лекции, устные доклады)

14:00 – 18:00

Стендовые доклады*
	14:00 – 18:15
Вечернее заседание ШФМ-2025 (заказные лекции, устные доклады)

10:00 – 18:00

Стендовые доклады*
	

	20:00 – 22:00


	19:30

Заседание оргкомитета
	19:00

Товарищеский ужин 
(капустник)
	20:00

Культурная программа


	

	Л – лекции приглашенных ведущих ученых продолжительностью 40 мин*
П – пленарные доклады продолжительностью 30 мин*
Д – доклады продолжительностью 10−20 мин*
К – конкурсные доклады молодых исследователей продолжительностью 10 мин*
Р – рекламные доклады продолжительностью 15 мин*
*включая время для ответов на вопросы
	КС – конкурсные стендовые доклады**

С – стендовые доклады**

**Стендовые доклады вывешиваются в обеденный перерыв 17 сентября и снимаются после завершения рабочей программы 18 сентября


Рабочие языки Школы: русский и английский

16 сентября (вторник) 

Сопредседатели: Криштал М.М., Мерсон Д.Л. 
	9:15 – 12:30     Экскурсия по Тольятти

	12:30 – 13:30     Перерыв на обед

	ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ТГУ

	13:30
	
	Приветственное слово ректора ТГУ Криштала М.М. (ТГУ, Тольятти)

	13:40
	
	Приветственное слово сопредседателя оргкомитета Международной школы-конференции «Физическое материаловедение», академика РАН Макарова А.В. (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург) 

	13:45
	
	Приветственное слово сопредседателя программного комитета Международной школы-конференции «Физическое материаловедение», академика РАН Мулюкова Р.Р. (ИПСМ РАН, Уфа) 

	13:50
	П1
	Мерсон Дмитрий Львович (д-р физ.-мат. наук, профессор, директор НИИПТ, Тольятти)
НИИПТ, КАК ДЕРЖАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» И ОДНОИМЕННОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

	14:20
	Л1
	Макаров Алексей Викторович (академик. РАН, зав. отделом ИФМ УрО РАН, Екатеринбург), Харанжевский Е.В.
НА ПУТИ К БЕЗЫЗНОСНОМУ И СВЕРХНИЗКОМУ ТРЕНИЮ

	15:00
	Л2
	Мулюков Радик Рафикович (академик РАН, научный руководитель ИПСМ РАН, Уфа)
НАНОСТРУКТУРЫ В ЖИДКОСТИ, ТВЕРДОМ ТЕЛЕ И В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

	15:40
	П2
	Криштал Михаил Михайлович (д-р физ.-мат. наук, профессор, ректор ТГУ, Тольятти)
ГИБРИДНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ: ОБЩИЕ ПОДХОДЫ,  ПРИМЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

	16:10                  Общее фото

	16:30 – 17:45 
	Мастер-классы в лабораториях НИИПТ, экскурсия по лабораториям

	19:30
	Заседание оргкомитета


17 сентября (среда), загородный комплекс «Циолковский»
Сопредседатели:Майер А.Е., Кудря А.В.
	УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

	Секция «Структура и свойства современных и перспективных материалов»

	9:30
	Л3
	Батаев Анатолий Андреевич (д-р техн. наук, проф., ректор НГТУ, Новосибирск)
ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ СТАЛИ ГАДФИЛЬДА

	10:10
	Д1
	Астафурова Елена Геннадьевна (Томск), Астапов Д., Астафуров С.В., Мельников Е.В., Загибалова Е.А.
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ БОРОМ И КРЕМНИЕМ НА РАЗВИТИЕ ТЕРМОУПРУГОГО ГЦК-ГПУ-ГЦК МАРТЕНСИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ Co35Ni5Cr20Fe20Mn20

	10:30
	Д2
	Волков Алексей Юрьевич (Екатеринбург), Подгорбунская П.О., Казанцев В.А., Пацелов А.М.
СТРУКТУРА, ТЕКСТУРА И ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА Cu-50ат.%Au, УПОРЯДОЧЕННОГО ВО ВНЕШНЕМ СИЛОВОМ ПОЛЕ

	10:45
	Д3
	Загибалова Елена Андреевна (Томск), Астафуров С.В., Данилова Л.В., Лучин А.В., Майер Г.Г., Лысунец М.А., Мельников Е.В., Астафурова Е.Г.

ВЛИЯНИЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА КАНТОРА

	11:00
	Д4
	Лысунец Маргарита Александровна (Томск), Загибалова Е. А., Астапов Д. О., Астафуров С. В., Колубаев Е. А., Астафурова Е. Г.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА СИСТЕМЫ Ni-Cr-Al, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

	11:10 – 11:30         Кофе-брейк

	11:30
	Д5
	Литовченко Игорь Юрьевич (Томск), Аккузин С.А., Полехина Н.А., Осипова В.В., Ким А.В., Спиридонова К.В., Пахолкина П., Тимошов И.С., Чернов В.М.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛОАКТИВИРУЕМОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ

	11:45
	Д6
	Полехина Надежда Александровна (Томск), Осипова В.В., Аккузин С.А., Литовченко И.Ю., Спиридонова К.В., Чернов В.М., Леонтьева-Смирнова М.В.
ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ ПРИ 580 °С НА ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖАРОПРОЧНОЙ 12 %-НОЙ ХРОМИСТОЙ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ

	12:00
	Д7
	Гуркина Надежда Юрьевна (Омск), Нечаева А.В., Шалагаев В.В.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ РЕАКТОРНОЙ СТАЛИ ПОСЛЕ ВОДОРОДИНДУЦИРОВАННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

	12:10
	Д8
	Рогачев Станислав Олегович (Москва), Наумова Е.А., Андреев В.А.
УЛУЧШЕНИЕ БАЛАНСА ПРОЧНОСТИ-ПЛАСТИЧНОСТИ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕТОДАМИ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

	Секция «Методы оценки структуры и свойств)»

	12:25
	Л4
	Соколовская Э.А., Кудря Александр Викторович (д-р техн. наук, проф., МИСиС, Москва), Сергеев М.И.
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ СРЕДЫ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ

	13:05 – 14:00            Перерыв на обед


Сопредседатели: Астафурова Е.Г., Клевцов Г.В.
	ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

	14:00
	Р1
	Белослудцева Елена Сергеевна (ООО «Ньютонс»)

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

	14:15
	Р2
	Теличкин Никита Александрович (ООО «Аксалит Софт») 
МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ"

	14:30
	Д9
	Анисимов Дмитрий Михайлович (Санкт Петербург), Петров С.Н.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАЗОВОГО СОСТАВА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПОКОВОК В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ВЫДЕРЖЕК И МЕДЛЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА

	14:45
	Д10
	Путилова Евгения Александровна (Екатеринбург)
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОГО И ДЕФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

	15:00
	Д11
	Мушников Александр Николаевич (Екатеринбург)
БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДОЛЬНОЙ МАГНИТОСТРИКЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

	15:15
	Д12
	Блажнов Никита Михайлович (Самара), Шерина Ю.В., Шевяхова В.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТОЙКОСТЬ СТАЛИ 20ГЛ К СУЛЬФИДНОМУ КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ (СКРН)

	15:30 – 15:50        Кофе-брейк         

	15:50
	Д13
	Выбойщик Михаил Александрович (Тольятти)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

	16:05
	Д14
	Соснин Илья Михайлович (Тольятти), Фролова А.В., Резникова А.Р.

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИИ НАНО- И МИКРОЧАСТИЦ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА

	Секция «Материалы медицинского назначения»

	16:20
	Л5
	Клевцов Геннадий Всеволодович (д-р техн. наук, проф., ТГУ, Тольятти)
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ-ИМПЛАНТАТОВ ИЗ УМЗ ТИТАНА

	17:00
	Д15
	Мартыненко Наталья Сергеевна (Москва), Лукьянова Е.А., Темралиева Д.Р., Рыбальченко О.В.

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКИХ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

	17:15
	Д16
	Хафизова Эльвира Денифовна (Уфа), Поленок М.В., Абдрахманова Э.Д., Исламгалиев Р.К, Нугаманов Ф.В., Хайбуллин А.М., Билялов А.Р., Галаутдинов М.Ф., Щекин В.С.
БИОРЕЗОРБИРУЕМЫЕ ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ: ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА


	17:30
	Д17
	Еленская Наталия Витальевна (Пермь), Павлецов Д.А., Садырин Е.В., Виндокуров И.В., Ташкинов М.А.

ВЛИЯНИЕ БИОРЕЗОРБЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА ПОЛИМЕРНЫХ СКАФФОЛДОВ

	17:45
	Д18
	Хасанова Анастасия Ренатовна (Уфа), Кулясова О.Б., Асфандияров Р.Н., Аксенов Д.А.

РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СТРУКТУРА БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО СПЛАВА Zn-0,8%Li В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ И РКУП

	19:00               Товарищеский ужин


18 сентября (четверг), загородный комплекс «Циолковский»
Сопредседатели: секция 1 − Амосов А.П., Волков А.Ю.; 

                              секция 2 − Макаров А.В., Майер А.Е.

	УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

	Конкурсные доклады (9:30 – 11:10)

	Секция 1 (актовый зал)

	9:30
	К1-1
	Абдрахманова Эльмира Дамировна (Уфа) 
Структура и механические свойства биодеградируемого сплава Zn-1Mn-1Cu после высокотемпературного равноканального углового прессования

	9:40
	К1-2
	Бадулин Никита Викторович (Томск)
Особенности кристаллической структуры литой нержавеющей СrMnCN стали до и после низкотемпературного деформирования

	9:50
	К1-3
	Драбо Дмитрий Павлович (Витебск)

Влияние ультразвуковых колебаний на стенки наплавленные по технологии WAAM

	10:00
	К1-4
	Бражников Иван Сергеевич (Белгород) 

Влияние температуры испытания на малоцикловую усталость высокохромистой стали с высоким содержанием бора и низким содержанием азота

	10:10
	К1-5
	Бушуева Наталья Игоревна (Екатеринбург)

Схема получения композиционного материала на основе конструкционного алюминиевого сплава методом прямого прессования

	10:20
	К1-6
	Дробышев Владислав Константинович (Новокузнецк) 

Структурно-фазовое состояние и дюрометрические свойства высокоэнтропийных сплавов Сo20Cr20Fe10Mn30Ni20 и Co20Cr20Zr9Mn31Ni20

	10:30
	К1-7
	Калиненко Александр Андреевич (Белгород) 

Влияние высокотемпературной фрикционной перемешивающей обработки на структуру и механические свойства теплотехнической стали

	10:40
	К1-8
	Ким Анна Владимировна (Томск)

Влияние старения при 700 °C на микроструктуру и механические свойства высокоазотистой аустенитной стали

	10:50
	К1-9
	Кузнецов Роман Михайлович (Екатеринбург)

Влияние добавок B4C и BN на структуру и износостойкость покрытий, сформированных короткоимпульсной лазерной наплавкой порошковой смеси на основе Ta и SiC

	11:00
	К1-10
	Лапин Матвей Вячеславович (Екатеринбург) 

Определение фазового состава биметаллического соединения углеродистая сталь – аустенитная нержавеющая сталь по магнитным свойствам

	11:10 – 11:30         Кофе-брейк

	Секция 2 (зал «Изумрудный», 2-й этаж)

	9:30
	К2-11
	Никитин Иван Сергеевич (Белгород)

Особенности формирования микроструктуры в Cu-Cr-Zr-Y бронзе в условиях низкотемпературной обработки трением с перемешиванием

	9:40
	К2-12
	Осипова Валерия Васильевна (Томск)

Структурно-фазовое состояние и микротвердость малоактивируемой 12 %-ной хромистой ферритно-мартенситной стали после термомеханических обработок с деформацией при 1000 и 1100 °С


	9:50
	К2-13
	Панькина Анастасия Алексеевна (Москва) 
Исследование возможности применения метода акустической эмиссии для определения коррозионной стойкости сталей аустенитного класса

	10:00
	К2-14
	Подгорбунская Полина Олеговна (Екатеринбург) 

Структура и свойства эквиатомного сплава Cu-50Au, упорядоченного под растягивающим напряжением 40 МПа

	10:10
	К2-15
	Поленок Милена Владиславовна (Уфа) 

Определение сверхпластической деформации сплава Zn-4Ag-1Cu, обработанного методом РКУП-Конформ

	10:20
	К2-16
	Степанова Елена Альбертовна (Ижевск) 
Влияние технологии изготовления цилиндров глубинно-штанговых насосов на структуру и акустические свойства

	10:30
	К2-17
	Стрижаченко Иван Романович (Екатеринбург)  

Деформационное поведение сплавов FeGaCe при повышенных температурах

	10:40
	К2-18
	Чинов Вячеслав Юрьевич (Новокузнецк) 
Изучения влияния степени деформации на выпадения частиц Al20Cu2Mn3 в сплавах системы Al-Cu-Mn

	10:50
	К2-19
	Чистюхина Элеонора Ивановна (Москва)

Влияние ротационной ковки и последующего отжига на структуру и механические свойства однофазной латуни Л68

	11:00
	К2-20
	Шаяхметова Эльвина Рафитовна (Уфа)

Прочность соединений пластин меди, полученных точечной ультразвуковой сваркой инструментом с разной высотой зубцов

	11:10 – 11:30         Кофе-брейк

	11:30−
13:00
	
	Секционные доклады

	Секция «Материалы медицинского назначения» (актовый зал)

	11:30
	Д19

	Брилевский Александр Игоревич (Тольятти), Бегун М.Э., Мерсон Д.Л.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ ПРУТКОВ ИЗ МЕДИЦИНСКОГО СПЛАВА ZX10

	11:45
	Д20

	Сиразеева Арина Ренадовна (Уфа), Кулясова О. Б., Парфенов Е. В.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО ЦИНКОВОГО СПЛАВА Zn-0,8%Li-0,1%Ca

	12:05
	Д21

	Линдеров Михаил Леонидович (Тольятти), Данилов В.А.

3D ПЕЧАТЬ КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНАСТКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

	12:20
	Д22

	Пирогова Юлия Вячеславовна (Пермь), Ташкинов М.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕТАМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

	12:35
	Д23

	Ершов Никита Александрович (Москва), Баженов В.Е., Комиссаров А.А.
ВЛИЯНИЕ ОДНООСНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА КОМПЛЕКС ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРУТКОВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Mg-Zn-Y-Mn, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ

	12:50
	Д24

	Плегунова Софья Владимировна (Москва), Баженов В.Е., Комиссаров А.А., Абакумов М.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА МАГНИЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ И ПРУТКОВЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Mg-Ga-X (x=Zn, Mn,Ca).

	Секция «Структура и свойства современных и перспективных материалов» (зал «Изумрудный», 2-й этаж)

	11:30
	Д25

	Бояркин Александр Сергеевич (Екатеринбург)
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Ti-Al-Zr-Sn-Ta-Si

	11:45
	Д26

	Соболева Наталья Николаевна (Екатеринбург), Давыдова Н.А., Макаров А.В.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ПОРОШКОМ SiC НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛИТЕЙНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

	12:05
	Д27

	Тептерев Максим Сергеевич (Самара), Арышенский В.Ю., Арышенский Е.В., Малкин К.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИТЕЙНОЙ ЗАГОТОВКИ В ВЫСОКОМАГНИЕВОМ АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОГО СКАНДИЕМ С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ ГАФНИЯ И ЭРБИЯ

	12:20
	Д28

	Кузнецова Валентина Анатольевна (Новокузнецк), Панова В.С., Осинцев К.А., Коновалов С.В., Панченко И.А.

ТВЕРДОРАСТВОРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ НЕЭКВИАТОМНЫХ ГЦК-СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Ni-Co-Cr НИОБИЕМ И МАРГАНЦЕМ

	12:35
	Д29

	Мухтаров Шамиль Хамзаевич (Уфа), Зайнуллин Р.И., Шахов Р.В., Ганеев А.А., Имаев В.М.

МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛИРУЕМОГО ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА

	12:50
	Д30

	Юдин П.Е., Богатов Максим Валерьевич (Самара)

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВОБОДНОЙ ПЛЕНКИ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ В АВТОКЛАВНОМ КОМПЛЕКСЕ

	13:05 – 14:00            Перерыв на обед


Сопредседатели: Миронов С.Ю., Гладковский С.В.
	ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

	Секция «Методы интенсивного воздействия на материалы»

	14:00
	Л6 
	Миронов Сергей Юрьевич (д-р физ.-мат. наук, вед. науч. сотр., БелГУ, Белгород)
МИКРОСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

	14:40
	Д31

	Boumerzoug Zakaria (Biskra), Raouache E., Helal Y.

MECHANISM OF FRICTION WELDING OF TWO DISSIMILAR STEELS


	14:55
	Д32
	Приймак Елена Юрьевна (Оренбург)
СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ, ПОЛУЧЕННЫХ РОТАЦИОННОЙ СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ

	15:10
	Д33
	Лугинин Никита Андреевич (Томск), Ерошенко А.Ю., Шаркеев Ю.П., Просолов К.А.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ВКЛАДЫ УПРОЧНЕНИЯ В МАГНИЕВОМ СПЛАВЕ Mg-Zn-Zr-Ce


	15:25
	Д34
	Веселова Валерия Евгеньевна (Екатеринбург), Каманцев И.С., Путилова Е.А.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ ПЯТИСЛОЙНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ СТАЛЕЙ 09Г2С-10Х18Н10

	15:40 – 16:00        Кофе-брейк         

	Секция «Новые материалы и покрытия»

	16:00
	Л7
	Гладковский Сергей Викторович (д-р техн. наук, доц., гл. науч. сотр., зав. лабораторией ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург)
СЛОИСТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ: ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ

	16:35
	Д35
	Амосов Александр Петрович (Самара), Титова Ю.В., Уварова И.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В АЗИДНОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕМСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ СИНТЕЗЕ СМЕСЕЙ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ Si3N4-SiC, AlN-SiC, TiN-SiC

	16:50
	Д36
	Волкова Елена Георгиевна (Екатеринбург), Волков А.Ю.

СИНТЕЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Al2Pt

	17:05
	Д37
	Семилетова Алина Александровна (Новокузнецк), Гудала С., Коновалов С.В., Шуберт А.В., Панченко И.А.

АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ: МОРФОЛОГИЯ, СОСТАВ И ПОРИСТОСТЬ

	17:20
	Д38
	Крылова С.Е., Плесовских Алексей Юрьевич (Оренбург)
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ И СВОЙСТВАМИ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ

	17:35
	Д39
	Умеров Эмиль Ринатович (Чапаевск), Латухин Е.И., Амосов А.П., Качура А.Д., Каракич Е.А., Кадямов Ш.А., Растегаев И.А., Афанасьев М.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОХАРАКТЕРИСТИК АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ Al-TiC-C, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВС

	17:45
	Д40
	Полунин Антон Викторович (Тольятти), Полунина А.О., Боргардт Е.Д., Шафеев М.Р., Кацман А.В., Криштал М.М.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГИИ

	17:55
	Д41
	Панов Дмитрий Юрьевич (Санкт-Петрбург), Спиридонов В.А., Иванов А.Ю., Богданов П.А., Бауман Д.А., Романов А.Е.
ОТРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЁМНЫХ КРИСТАЛЛОВ β-Ga2O3 С ВЫСОКИМ КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ КАЧЕСТВОМ

	18:10
	Д42
	Базалеева Ксения Олеговна (Москва), Понкратова Ю.Ю., Сафарова Д.Э., Шипшев Р.Б., Алексеев А.В.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ Inconel 625/(WC,W2C), СФОРМИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ


19 сентября (пятница), загородный комплекс «Циолковский»

Сопредседатели: Макаров А.В., Мерсон Д.Л.
	УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

	Секция «Теоретические вопросы физического материаловедения»

	9:30
	Л8
	Майер Александр Евгеньевич (д-р физ.-мат. наук, зав. кафедрой ЧелГУ, Челябинск), Родионов Е.С., Погорелко В.В., Майер П.Н.

ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ И ИХ ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

	10:10
	Д43
	Красников Василий Сергеевич (Челябинск), Манухина К.Д., Латыпов Ф.Т., Безбородова П.А., Воронин Д.С., Майер А.Е.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ НА ГРАНИЦАХ НАНОЗЕРЕН В АЛЮМИНИИ: АТОМИСТИЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И КОНТИНУАЛЬНАЯ МЕХАНИКА

	10:25
	Д44
	Наумов Денис Константинович (Санкт-Петербург), Красницкий С.А., Романов А.Е., Смирнов А.М.
КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ МАЛЫХ ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ С ПОЛОСТЬЮ

	10:40
	Д45
	Родионов Егор Сергеевич (Челябинск), Майер А.Е., Погорелко В.В., Черепанов А.Я., Лупанов В.Г., Майер П.Н.

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ДЛЯ ХОЛОДНОКАТАННОЙ МЕДИ М1Т НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ, ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

	11:00
	
	Подведение итогов конкурса среди молодых ученых

	11:30
	
	Закрытие ШФМ-2025 


СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

(доклады вывешиваются в обед в среду, снимаются вечером в четверг)
	
	Конкурсные стендовые доклады

	КС1
	Сергеев Александр Александрович (Тольятти)

Сравнение коррозионного поведения материалов на основе магния в условиях in vivo и в физиологических растворах различного состава
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